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FINALIDADE

Esta Especificacdo Técnica tem por finalidade padronizar as dimensdes e as caracteristicas minimas
exigiveis do engate concha olhal para utilizacdo nas Subestacdes das areas de concesséo do Grupo
Equatorial Energia, doravante denominadas apenas de CONCESSIONARIA, respeitando-se o que
prescrevem as legislacdes oficiais, as normas da ABNT e os documentos técnicos em vigor no ambito
da CONCESSIONARIA.

Esta versao vigente cancela as versdes anteriores.
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1 CAMPO DE APLICAGCAO

Aplica-se a Geréncia Corporativa de Normas, Padrées e Desenvolvimento de Fornecedores, Geréncia
Corporativa de Obras RD e Universalizacdo, Geréncia Corporativa de Manutencdo e Automacéo,
Gerencia Corporativa de Obras AT, Geréncia Corporativa de Compras e Contratacfes no ambito da
CONCESSIONARIA.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Geréncia Corporativa de Normas, Qualidade e Desenvolvimento de Fornecedores:
Estabelecer as caracteristicas e padrBes técnicos para o fornecimento do Engate Concha Olhal.
Coordenar o processo de revisdo desta especificacao.

2.2 Geréncia Corporativa de Obras RD e Universalizagao:

Solicitar e utilizar materiais de acordo com os critérios e recomendacdes definidas nesta Especificacdo
Técnica. Participar do processo de revisdo deste documento.

2.3 Geréncia Corporativa de Manutecdo e Automacao:

Solicitar e utilizar materiais de acordo com os critérios e recomendacdes definidas nesta Especificacao
Técnica. Participar do processo de revisdo deste documento.

2.4 Geréncia Corporativa de Obras AT:

Solicitar e utilizar materiais de acordo com os critérios e recomendacdes definidas nesta Especificacdo
Técnica. Participar do processo de revisdo deste documento.

2.5 Geréncia Corporativa de Compras e Contratacdes:

Solicitar em sua rotina de aquisi¢cdo e receber em sua rotina de inspecdo, materiais conforme exigéncias
desta Especificagcao Técnica.

2.6 Fabricante/Fornecedor:

Fabricar/fornecer os materiais em corformidade com esta especificagéo técnica.

3 DEFINICOES
3.1 Zincagem por Imerséo a Quente

Processo de revestimento de pecas de aco ou ferro fundido, de qualquer tamanho, peso, forma e

complexidade, com camada de zinco, visando sua protecdo contra a corroséo.
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3.2 Ferragem de linha aérea

Dispositivo metalico que exerce funcdo mecénica e/ou elétrica em uma linha aérea.

3.3 Ferragem de cadeia

Ferragem de linha aérea que faz ligacao articulada entre parest de uma cadeia de isoladores ou entre a
cadeia e o condutor.

3.4 Elemento de engate

Cada uma das partes que se complementam entre si para formar um engate.

4 REFERENCIAS

NBR 5426:1985 - Planos de amostragem e procedimentos na inspecao por atributos;
NBR 6323:2016 -Galvaniza¢éo de produtos de a¢o ou ferro fundido - Especificacéo;
NBR 6547:2010 - Ferragem de linha aérea — Terminologia

NBR 7095:1981 - Ferragens eletrotécnicas para linhas de transmissédo e subestagfes de alta e extra alta
tenséo;

NBR 7397:2016 - Produto de aco ou ferro fundido revestido de zinco por imersao a quente -Determinacao
da massa do revestimento por unidade de area - Método de ensaio;

NBR 7398:2015 - Produto de ac¢o ou ferro fundido revestido de zinco por imersdo a quente - Verificagdo

da aderéncia do revestimento;

NBR 7399:2015 - Produto de aco ou ferro fundido revestido de zinco por imersdo a quente - Verificagdo
da espessura do revestimento por processo hao-destrutivo;

NBR 7400:2015- Galvanizac¢éo de produto de aco ou ferro fundido por imercéo a quente - Verificagdo da

uniformidade do revestimento — Método de ensaio;

NBR 8094:1983 - Material metdlico revestido e ndo revestido - Corrosédo por exposi¢do a névoa salina —

Método de ensaio;

NBR 8096:1983 - Material metalico revestido e nédo revestido - Corrosao por exposicao ao diéxido de
enxofre — Método de ensaio;

NBR 8158:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas, urbanas e rurais de distribuicdo de energia

elétrica;

NBR 7108-1:2011- Ferragens integrantes padronizadas de isoladores para cadeia de vidro e de

porcelana — Parte 1: Acoplamento tipo concha e bola;
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NBR 7108-2:2012- Ferragens integrantes padronizadas de isoladores para cadeia de vidro e de

porcelana - Parte 2: Acoplamento tipo garfo e olhal;

NBR 9893:2014- Cupilha para pinos ou parafusos de articulacdo — Especificacdo e métodos de ensaio.

5 DISPOSICOES GERAIS
5.1 Material

e Concha Olhal: Aco carbono, ABNT SAE 1045, forjado, revestido pelo processo de galvanizacdo a
guente, atendendo a NBR 6323.
¢ Contrapino: Latdo, Bronze ou A¢o inoxidavel.

5.2 Desenho do Material

Conforme Desenho 1- Engate Concha Olhal - Detalhes Construtivos.

5.3 Cddigos Padronizados

Conforme Tabela 1- Cédigos Padronizados.

6 CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS

6.1 Resisténcia Mecénica

A peca quando corretamente instalada, deve suportar um esfor¢o de tragdo de 12.000 daN, no minimo,
sem sofrer deformagéo.

6.2 Acabamento

A peca deve ter superficie lisa e uniforme, ndo deve apresentar arestas cortantes, saliéncias pontiagudas
ou outras imperfeicbes e deve ser galvanizada por imerséo a quente.

6.3 Identificacdo

As pecas devem apresentar as seguintes identificacdes gravadas de forma legivel e indelével:

a) Nome do fabricante;

b) Data de fabricacdo (més/ano);

c) Dimens0es basicas (mm).

d) Carga Minima de tragdo (daN)

6.4 Padrédo da Codificacao

6.4.1 Descricdo Resumida

—_
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A descricdo resumida tem a funcéo de ajudar na identificacdo do material ou equipamento, através de
suas caracteristicas principais, de forma rapida e objetiva. Essa codificacdo ndo pode ultrapassar o limite
de 40 caracteres, e cada grupo de material tem uma légica para esta descricdo, onde as caracteristicas
menos relevantes ficam localizadas a direita do cédigo, podendo estas serem omitidas caso o cédigo
ultrapasse o limite de caracteres. Abaixo temos 0s detalhes para a descricdo resumida para Engate
Concha Olhal.

ENGATE-CONCHA-OLHAL AC/GF 18MM 120KN

L 05 CARACTERES, CARGA DE RUPTURA

04 CARACTERES, DIAMETRO DO FURD DO
OLHAL

’ 05 CARACTERES, MATERIAL / PROCESSO
DE FABRICACAD

’ 19 CARACTERES, NOME DO EQUIPAMENTO
[ENGATE CONCHA OLHAL 50° )

6.4.2 Descricdo Detalhada

A descri¢cdo detalhada € destinada a descrever as caracteristicas técnicas do material ou equipamento,
assim como suas aplicag8es e funcdes. Esta descricdo ndo possui limites de caracteres, porém deve

seguir um determinado formato.
Segue abaixo o formato para elaboracdo da descricdo detalhada para Engate Concha Olhal:

‘ENGATE CONCHA OLHAL; APLICACAO: LD/SD; MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1045;
TRATAMENTO SUPERFICIE: GALVANIZADO FOGO,; ESPESSURA OLHAL: 16 MM;* DIAMETRO
FURO OLHAL: 18 MM; COMPRIMENTO UTIL: 60 MM; TAMANHO PADRAO ACOPLAMENTO: 16 MM;
CARGA RUPTURA MINIMA: 120 KN; ALINHAMENTO EXTREMIDADES: PERPENDICULAR,;
ACESSORIO: CUPILHA ACO INOXIDAVEL; PROCESSO FABRICACAO: FORJADO;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: - ; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME
REVISAO VIGENTE: ET.EQTL.407.”

a) ENGATE CONCHA OLHAL;

b) APLICACAOQO: LD/SD;

¢) MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1045;

d) TRATAMENTO SUPERFICIE: GALVANIZADO FOGO;
e) ESPESSURA OLHAL: 16 MM;

f)  DIAMETRO FURO OLHAL: 18 MM;

g) COMPRIMENTO UTIL: 60 MM;

—_
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h) TAMANHO PADRAO ACOPLAMENTO: 16 MM;

i) CARGA RUPTURA MINIMA: 120 KN;

i)  ALINHAMENTO EXTREMIDADES: PERPENDICULAR,;
k) ACESSORIO: CUPILHA ACO INOXIDAVEL;

) PROCESSO FABRICACAO: FORJADO;

m) CARACTERISTICAS ADICIONAIS: -.

6.5 Embalagem

De acordo com as condi¢des especificadas no Contrato de Fornecimento de Material, podendo, no
entanto, ser aceita a embalagem padrdo do fornecedor, desde que previamente acordada com a
CONCESSIONARIA.

6.6 Acondicionamento
Os engates concha olhal, devem ser acondicionados em conformidade com os itens abaixo:

a) De modo adequado ao meio de transporte e ao manuseio.

b) Os volumes devem ficar apoiados em barrotes de madeira, a fim de evitar o contato direto com o

solo, devendo para isso utilizar paletes.
c) Os volumes devem ser marcados (identificados), no minimo, com:

¢ Nome ou marca do fabricante.

o |dentificacdo completa do conteldo (Tipo e quantidade).
e Massas bruta e liquida.

¢ Dimensdes do volume.

¢ Nome da “EQUATORIAL".

e Numero do Contrato de Fornecimento de Material (CFM).

e Numero da nota fiscal.

d) As embalagens devem garantir um transporte seguro, preservando o desempenho do produto
durante as opera¢bes de movimentacdo e armazenamento, considerando para efeito de garantia da

embalagem o mesmo periodo de garantia do material.
e) As embalagens néo serdo devolvidas ao fornecedor.

f)  Para fornecedores estrangeiros o transporte deve ser feito por meio de container, preservando o

cumprimento das condi¢fes definidas no item 6.5, de “a)” até “e)”.

—_
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6.7 Inspecdo e Ensaios
Conforme as normas NBR’s 5426, 7400, 8049, 8094, 7095 e 8096.

6.7.1 Esta CONCESSIONARIA, sendo representada por inspetor credenciado, reserva-se o direito de
inspecionar este material durante o periodo de sua fabricacédo, antes do embarque ou a qualquer tempo
em que julgar necessario. O fabricante deve proporcionar livre acesso do inspetor aos laboratdrios e as
instalacdes onde o material em questdo estiver sendo fabricado, fornecendo as informacdes desejadas
e realizando os ensaios necessarios. O inspetor podera exigir certificados de procedéncia de matérias

primas e componentes, além de fichas e relatérios internos de controle.

6.7.2 O fornecedor deve apresentar, para aprovacdo desta CONCESSIONARIA, o seu Plano de
Inspecdes e Testes, assim como as normas técnicas empregadas na fabricacdo e inspecédo deste
material. O fabricante deve apresentar ainda o Cronograma de Previsdo de Ensaios Dia a Dia, para que

possa ocorrer o acompanhamento do inspetor, caso necessario.

6.7.3 Antes de ser fornecido este material, caso a CONCESSIONARIA julgue necessario, um protétipo

deve ser aprovado, através da realizacdo dos ensaios previstos no item 6.6.14.

6.7.4 Os ensaios para aprovacao do protétipo podem ser dispensados parcial ou totalmente, a critério
desta CONCESSIONARIA, caso ja exisa um prototipo idéntico aprovado. Se os ensaios de tipo forem
dispensados, o fabricante deve submeter um relatério completo dos ensaios indicados no item 6.6, com
todas as informacdes necessérias, tais como métodos, instrumentos e constantes usadas (se existir). A
eventual dispensa destes ensaios somente tera validade por escrito. A deciséo final, quanto a aceitacao
dos dados de ensaios de tipo existentes, sera tomada posteriormente por esta CONCESSIONARIA, em
funcdo da andlise dos respectivos relatérios de ensaios. As cépias dos ensaios de tipo devem ser
assinadas, carimbadas e estar em papel timbrado com o logo do fabricante ou com o logo laboratério de

testes.

6.7.5 O fabricante deve dispor de pessoal e de aparelhagens préprias ou contratadas, necessarios a
execucao dos ensaios. Em caso de contratacao de laboratorio de terceiros, devera haver a aprovacgao
prévia da CONCESSIONARIA.

6.7.6 O fabricante deve assegurar ao inspetor r desta CONCESSIONARIA, o direito de familiarizar-se,
em detalhes, com as instalacdes e os equipamentos a serem utilizados, estudar todas as instrucées e
desenhos, verificar calibracdes, presenciar ensaios, conferir resultados e, em caso de divida, efetuar

novas inspecdes e exigir a repeticdo de qualquer ensaio.

6.7.7 Todos os instrumentos e aparelhos de medicdo, maquinas de ensaios, etc., devem ter certificado
de afericdo emitido por instituicGes acreditadas pelo INMETRO, validos por um periodo maximo de um
ano. Por ocasido da inspecao, devem estar ainda dentro deste periodo, podendo acarretar

desqualificacdo do laborat6rio o ndo cumprimento dessa exigéncia.

—_
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6.7.8 A aceitacao do lote e/ou a dispensa de execucao de qualquer ensaio:

a) Na&o exime o fabricante da responsabilidade de fornecer o material de acordo com os requisitos

desta norma.

b) N&o invalida qualquer reclamac&o posterior desta CONCESSIONARIA. a respeito da qualidade do
material e/ou da fabricacao.

Em tais casos, mesmo apds haver saido da fabrica, o lote pode ser inspecionado e submetido a ensaios,
com prévia notificacdo ao fabricante e, eventualmente, em sua presenca. Em caso de qualquer
discrepéncia em relacdo as exigéncias desta norma, o lote pode ser rejeitado e sua reposicao sera por
conta do fabricante.

6.7.9 ApoOs a inspecéo das ferragens, o fabricante devera encaminhar para esta CONCESSIONARIA,
por lote ensaiado, um relatério completo dos testes efetuados, em uma via, devidamente assinada por
ele e pelo inspetor credenciado pela CONCESSIONARIA. O relatério devera conter todas as informagdes
necessérias para o seu completo entendimento, tais como: métodos, instrumentos, constantes e valores

utilizados nos testes e os resultados obtidos.

6.7.10 Todas as unidades rejeitadas deste material, pertencentes a um lote aceito, devem ser
substituidas por unidades novas e perfeitas, por conta do fabricante e sem O6nus para a
CONCESSIONARIA.

6.7.11 Nenhuma modificacdo nas ferragens deve ser feita "a posteriori" pelo fabricante sem a aprovacao
desta CONCESSIONARIA. No caso de alguma alteracao, o fabricante deve realizar todos os ensaios de

tipo, na presenca do inspetor desta CONCESSIONARIA, sem qualquer custo adicional.

6.7.12 A CONCESSIONARIA podera, a seu critério, em qualquer ocasido, solicitar a execucéo dos
ensaios de tipo para verificar se as unidades fabricadas deste material, estio mantendo as caracteristicas

de projeto pré-estabelecidas, por ocasido da aprovacao do(s) prototipo(s).
6.7.13 Ensaios de Rotina

a) Inspecdo da embalagem;

b) Inspecdo da maracacéo;

c) Inspec¢do do acabamento;

d) Inspecéo dimensional,

e) Ensaio de resisténcia mecénica;

f) Ensaio do revestimento de zinco.

A inspecao verificard se este material esta de acordo com o estabelecido nas condi¢cbes gerais desta

norma e sera composta de trés fases:

— "
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a) Inspecéo geral, onde serdo verificados:

e Acabamento conforme item 6.2.
¢ |dentificacdo conforme item 6.3.

e Embalagem e acondicionamento conforme itens 6.4 e 6.5.
b) Inspecédo dimensional, que compreendera a analise dos seguintes aspectos:

e Dimensoes.
e Tolerancias.

¢ Intercambiabilidade.
c) Ensaios mecanicos:

Os ensaios mecanicos (tracéo e torque), onde aplicaveis, deverdo ser executados de acordo com o

estabelecido no item 6.1 e nas normas da ABNT, mais especificamentena ABNT NBR 7095.

Os ensaios de tracdo devem ser executados em maquina apropriada, e que preencha os seguintes

requisitos:

o Ter dispositivos que assegurem a aplicacdo axial dos esfor¢os de tragdo aos corpos de prova.

e Permitir a aplicagdo dos esfor¢os progressivamente e sem golpes.

e A carga de ensaio deve ser mantida durante 1 minuto.

e Ter dispositivos de comando e regulagdo que permitam observar as condi¢des relativas a velocidade

do ensaio.

ApOs a remocdo da carga ndo deve ser constatada deformacédo permanente, trinca ou ruptura da pega.

Entende-se por deformagdo permanente apenas aquela visivel a olho nu.
6.7.14 Ensaios de Tipo

Destinam-se a verificar caracteristicas de projeto. Podem ser realizados sobre protétipos, ou sobre
unidades fabricadas. A execucdo dos ensaios de tipo depende de entendimentos prévios entre a
CONCESSIONARIA e o fabricante, especialmente para definir aspectos relacionados aos custos, prazos
e local de execucdo. Se previamente acordado, o fabricante pode substituir a execucéo de qualquer

ensaio de tipo, pelo fornecimento de relatério do mesmo ensaio, executado em pecgas idénticas.
Os ensaios classificados neste grupo, séo:

a) Aguecimento.

b) Condutividade.

¢) Envelhecimento acelerado da peca.

d) Arco de poténcia.

—_
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e)
f)
9)
h)

Tenséo de radio interferéncia e corona visual.
Corrosao por exposicao a névoa salina.
Corrosao por exposicao a dioxido de enxofre.

Resisténcia a tracdo em corpo de prova usinado.

Nota 1: Qualquer alteragdo nos ensaios, quanto a execucdao, classificagdo ou em relagcédo a exigéncias, deve

ser acordado previamente e formalmente, entre esta CONCESSIONARIA e o fabricante.

6.8 Relatorio dos Ensaios

Devem constar no relatério de ensaios, no minimo, as seguintes informacoes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

Nome ou marca comercial do fabricante.
Identificag&o do laboratorio de ensaio.
Tipo e quantidade de material do lote.
Tipo e quantidade ensaiada.

Identificacdo completa do material ensaiado.

Relacéo, descricéo e resultado dos ensaios executados e respectivas normas utilizadas.

Verificacdo dos certificados de afericdo dos aparelhos utilizados nos ensaios.

Numero do Contrato de Fornecimento de Material (CFM).

Data de inicio e término de cada ensaio.

Nomes legiveis e assinatura do representante do fabricante e inspetor desta CONCESSIONARIA.

Data de emissao.

Devendo o fornecedor enviar copias devidamente assinadadas dos Anexos | e Il, relatérios e certifixados

de calibrag&o dos instrumentos utilizados.

6.9 Aceitacdo e Rejeicao

Os critérios de aceitacao e rejeicao, devem estar em conformidade com a Tabela 2.

A comutacéo do regime de inspecdo ou qualquer outra consideracdo adicional deve ser feita de acordo

com as recomendacdes da ABNT NBR 5426 e ABNT NBR 5427.

6.10 Fornecimento

O engate concha olhal, deve ter proposta técnica e prot6tipo aprovado, devendo ser fornecido

completamente montado, com parafuso sextavado, porca sextavada e contrapino.

—_
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6.11 Aplicacéo

O engate concha olhal, é utilizado como elemento de fixacdo da cadeia de isoladores com as estruturas

ao longo das linhas de distribuicdo (69 kV e 138 kV), assim como na chegada e saida das linhas de

distribuicao nas subestacdes.

7 DESENHOS

Desenho 1 — Engate Concha Olhal - Detalhes Construtivos.

O )

e

60

Nota 2: As dimensdes (cotas) estdo em mm.

—_

01 8mm
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8 TABELAS
Tabela 1 — Cédigos Padronizados

DESCRICAO DO MATERIAL

CODIGO
TEXTO BREVE TEXTO DETALHADO

ENGATE CONCHA OLHAL; APLICACAO: LD/SD;
MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1045,; TRATAMENTO
SUPERFICIE: GALVANIZADO FOGO; ESPESSURA
OLHAL: 16 MM;* DIAMETRO FURO OLHAL: 18 MM,;
COMPRIMENTO UTIL: 60 MM; TAMANHO PADRAO
ENGATE-CONCHA-OLHAL ACOPLAMENTO: 16 MM; CARGA RUPTURA MINIMA:

134250003

AC/GF 18MM 120KN 120 KN; ALINHAMENTO EXTREMIDADES: PARALELO;
ACESSORIO: CUPILHA ACO INOXIDAVEL;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: - ; PROCESSO

FABRICACAO: FORJADO; DESENHOS E DEMAIS
CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE:
ET.EQTL.407.

Tabela 2 — Plano de Amostragem para Ensaios de Recebimento e Inspecédo Geral

: ) ENSAIOS DO
INSPECAO | VERIFICACAO ENSAIOS | pEvESTIMENTO

GERAL DIMENCIONAL MECANICOS DE ZINCO

T | Ao | e | Am [ Ao [ e | Am | Ac [ e | Am [ Ac | Re_
5 1 2 8 0 1 8 0 0 1

1 3

TAMANHO DO

Até 90

91 a 150 8 2 3 8 0 1 8 0 1 3 0 1
151 a 280 13 3 4 8 0 1 8 0 1 13 1 2
281 a 500 20 5 6 32 1 2 8 0 1 13 1 2
501 a 1.200 32 7 8 32 1 2 8 0 1 13 1 2
1.201 a 3.200 50 10 11 50 2 3 8 0 1 13 1 2
3.201 a 10.000 80 14 15 80 3 4 32 1 2 20 2 3

Fonte: NBR 5426 — Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspegéo por Atributos

Nota 3: Siguinificados das abreviaturas:

NQA — Nivel de Qualidade Aceitavel.

Am — Tamanho da Amostra.

Ac - Aceitavel, nanero de unidades defeituosas, que ainda permite aceitar o lote.

Re — Rejeitavel, ninero de unidades defeituosas, que implica na rejeicédo do lote.

—_
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9 ANEXOS

EHERG A

ANEXO | - PLANO DE INSPEGCAO E TESTE - ENSAIOS DE ROTINA
ET.407.EQTL.Normas e Padrdes - Engate Concha Olhal

Cédigo Equatorial:

INSTRUGCAO E PERCENTUAL - QUANTIDADE QUANTIDADE

EESCRIEAO D B PROCEDIMENTOS | DE AMOSTRA LEEAL /A INSPECIONADA APROVADA CREIFRYACI=E
1 Inspecédo da embalagem - Ver Tabela 2 [F P E
2 Inspegéo da marcagao - VerTabela2 F P E
3 Inspecdo do acabamento - Ver Tabela 2 F P =
4 Inspegédo dimensional = Ver Tabela 2 F P =
5 Ensaio de resisténcia mecanica NBR 7095 (item 6.3.1)  Ver Tabela 2 [F S c
6  Ensaio de revestimento de zinco NBR 7095 (item 6.3.2) Ver Tabela 2 E | = (o}
Local de Inspecdo Inspecéo Emissdo de Certificado ou Relatdrio de Ensaio
F =Fabrica P =Na presenca do Inspetor da Equatorial C =Entrega para Registro’
Tipo da Inspe¢do L= Laboratério Terceirizado F =Sem a presenga do Inspetor E =Exame / Analise?
S =Subfornecedor (*) =N&o Aplicavel (*) =N&o Aplicavel

1 0s certificados/relatéri

A = Almoxarifado Equatorial
(*) =N&o Aplicavel

ios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e nimero

de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsavel(is) pela(s) drea(s) de testes.
2 N30 é necessario fornecer uma cépia dos certificados/relatérios, somente apresentar o documento para anélise do inspetor Equatorial .
- Os equipamentos de medigdes utilizados na inspegdo deverdo estar aferidos e calibrados por érgdos reconhecidos e os certificados apresentados

no inicio da inspegdo.

- Os procedimentos de cada ensaio e valores de referéncia deverdo seguir a especificagdo técnica e normas aplicaveis

ASSINATURA

CONCESSIONARIA

ASSINATURA

FORNECEDOR

ANEXO Il - PLANO DE INSPEGAO E TESTE - ENSAIOS DE TIPO
ET.407.EQTL.Normas e Padrdes - Engate Concha Olhal

N° Pedido:
Cédigo Equatorial:

Quantidade:

INSTRUGAO E PERCENTUAL UANTIDADE UANTIDADE =
PROCEDII\(A;ENTOS DE AMOSTRA AL fRAA II\?SF’ECIONADA QAPROVADA CERERIAGEES
1 Ensaio de aquecimento NBR 7095 (item 6.3.5)  Ver Tabela 2 F B BE
2 Ensaio de condutividade NBR 7095 (item 6.3.6)  Ver Tabela 2 F El e
3  Ensaio de envelhecimento acelerado das ferragens NBR 7095 (item 6.3.7)  Ver Tabela 2 F Fl e
4  Ensaio de resisténcia a corrosdo a newa salina NBR 7095 (item 6.3.8) ~ Ver Tabela 2 F F (6
5  Ensaio de resisténcia a corrosdo a dioxido de enxofre NBR 7095 (item 6.3.8)  Ver Tabela 3 F F C
6  Ensaio de arco de poténcia NBR 7095 (item 6.3.9)  Ver Tabela 2 F F C
7  Tensao de radio interferéncia e corona visual NBR 7095 (item 6.3.10) Ver Tabela 2 F B BE

Tipo da Inspecdo

|
|

Local de Inspecdo Inspecdo Emissdo de Certificado ou Relatério de Ensaio
F =Fabrica P =Na presenga do Inspetor da Equatorial C =Entrega para Registro’

L = Laboratdrio Terceirizado F =Sem a presenca do Inspetor E =Exame / Analise?

S =Subfornecedor (*) =N&o Aplicavel (*) = N&o Aplicavel

A = Almoxarifado Equatorial
(*) =N&o Aplicavel

10s certificados/relatérios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e nimero
de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsavel(is) pela(s) area(s) de testes.

2N3o é necessario fornecer uma cépia dos certificados/relatérios, somente apresentar o documento para analise do inspetor Equatorial.

- Os equipamentos de medigdes utilizados na inspegdo deverdo estar aferidos e calibrados por érgaos reconhecidos e os certificados apresentados

no inicio da inspegdo.

- Os procedimentos de cada ensaio e valores de referéncia deverdo seguir a especificagdo técnica e normas aplicaveis

ASSINATURA

CONCESSIONARIA

ASSINATURA

FORNECEDOR
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10 CONTROLE DE APROVACOES

DESCRICAO DA

DATA RESPONSAVEL

MODIFICACAO

Reviséo inicial para o novo

padréo (_je documentos Francisco Carlos Martins
Equatorial Energia. Esta

00 23/12/2019 - P, 2 Ferreira/ Thays de Morais
revisdo da continuidade a .
Ferreira Dutra Nunes

revisdo 04 do antigo
padréo.

Reviséo Geral
- Adequacgdo ao novo
padrdo Equatorial,
01 08/10/2021 Todos - Inclusé@o do plano de Marcio de Oliveira Mendes
inspecao e ensaios;
- Incluséo da tabela de
cédigos padronizados.

11 APROVACAO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Mércio de Oliveira Mendes — Geréncia Corporativa de Normas, Qualidade e Desenvolvimento de

Fornecedores
APROVADOR (ES)

Carlos Henrigue da Silva Vieira — Geréncia Corporativa de Normas, Qualidade e Desenvolvimento de

Fornecedores

Leonardo Eustaquio Rodrigues — Geréncia Corporativa de Normas, Qualidade e Desenvolvimento de

Fornecedores

Jorge Alberto Oliveira Tavares — Geréncia Corporativa de Normas, Qualidade e Desenvolvimento de

Fornecedores.
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